Karo Yapistiricilari, Derz Dolgular ve Su Yalitim Uriinleri

Avantajlar

= Kolay uygulama
= Dusuk iscilik maliyeti

Teknik Ozellikler

Renk

Su Yalitim Malzemesi

Proof

Sari
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Su gecirimsizlik

2 1 bar (Pozitif)

Yapisma mukavemeti

> 1,00 N/mm2 (EN 1542)

Isil yaslandirma sonrasi yapisma dayanimi

21,00 N/mm?2 (EN 1062-11/EN 1542)

Su buhari gecirgenligi

Sinif I; Sd < 5 (EN 1ISO 7783-2)

Kapiler su emme degeri

< 0,1 kg/m? h0,5 (EN 1062-3)

Egilme mukavemeti

> 10 N/mm2 (EN 12808-3)

Basma mukavemeti

> 30 N/mm? (EN 12808-3)

Uygulama sonrasi sicaklik dayanimi

(-30°C) - (+80°C)

Su karisim orani Su katilmaz

Katman kalinhig 1,0 - 2,0 mm

Tuketim 1 Yaklasik 1,5 kg/m? (1 mm uygulama icgin)

Raf omr : Acilmamis ambalajinda ve kuru ortamda 12 ay

Ambalaj : 7 kg kova, 595 kg palet




Uriin Tanimi
Akrilik dispersiyon esasli, tek bilesenli, suirme esasli, nefes alma
kabiliyetine sahip, esnek su yalitim malzemesidir.

Kullanim Alanlan

TUum yapilarda, ic cephelerde, zeminde ve duvarda kullanilabilir.
ic mekan islak hacimlerde dogrudan seramik malzemenin altina,
beton, siva, sap gibi yuzeyler Uzerine uygulanir.

Referans Standartlar
* TS EN 1504-2’e uygundur
* Bayindirlik Poz Numarasi: 04.509

Uyarilar ve Oneriler

e Daha detayh bilgi icin Teknik Bilgi FOyl ve Malzeme Guvenlik
Bilgi Formu’na bakiniz

e TUm teknik degerler ideal kosullar icin verilmistir (+23°C ve
%50 nem). Cok sicak veya ¢cok nemli havalarda prizlenme suresi
degisiklik gosterebilir

« Uriin icine hazirlama esnasinda herhangi bir yabanci malzeme
ya da katki ilave edilmemelidir
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Yiizey Hazirhigi
Alt ylzey temiz, kuru, tozsuz, saglam olmali, donmus, tuz/kirec
kusmus olmamalidir. Uzerinde gevsek parcalar bulunmamalidir.

Uygulama Sartlan

Tavsiye edilen calisma ortam sicakhgl +5°C ile +35°C arasindadir.
Nem orani yuksek veya ¢ok sicak havalarda ve 6zellikle dogrudan
gunes 15181 altinda uygulama yapiimamalidir.

Uygulama

Uriin firca veya rulo ile yiizeye uygulanir. Her bir katmanin kalinhig
0,75-1,0 mm civarindadir. Uygulama katmanlari arasinda en az
2-3 saat beklenmesi gerekmektedir. Toplamda 2 mm civarinda
yapilacak bir uygulama yeterli olacaktir. Uygulama yapilan
yerlerdeki koselerde yalitim bandi kullaniimasi gerekmektedir.
Uygulama sonrasinda fayans-seramik ya da baska bir uygulamaya
gecmeden once en az 24 saat beklenmelidir.
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